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4.　長尺方向の ITOシート
　抵抗安定化検討

　ITOを成膜するフィルム基板としてPET、PEN、PI
等が用いられるが、これらの樹脂フィルムは水分を吸
湿しやすく、この水分が真空成膜中に脱ガスし、膜質
に影響を及ぼすと考えられている。
　今回、ITO成膜中に水分分圧をモニターした結果、
シート抵抗との間に強い相関関係があることが判明し
た。このため、フィルムを脱気し水分分圧の変化を極
力抑えた状態で成膜データの取得を行った。
　図5は、100μmのPET基板にITOを搬送速度：0.5m/ｪ［

力抑えられてあるこｘ

　図6
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