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反応式を（1）～（5）に示す。
空気極：O2＋2H2O＋4e-=4OH-　E0=0.4V  　　　 （1）
負　極：Zn＋4OH-=Zn
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亜鉛空気電池（Z-HAB®：Hitz-Zinc Air Battery）の電池素子（セル）の開発

　OCVは、約1.4Vであった。測定した範囲では、空気
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亜鉛空気電池（Z-HAB®：Hitz-Zinc Air Battery）の電池素子（セル）の開発


